DENEY NO: 6
DİREKT ÇEKME DAYANIMI DENEYİ
Deney Sonuçları:

	Numune No
	Boy

(mm)
	Çap

(mm)
	Kırılma Yükü

(kg)

	1
	65.10
	21.80
	101.10

	2
	64.20
	25.10
	109.00

	3
	63.10
	25.50
	110.20


Hesaplamalar:

Alan;

Çekme Dayanımı;
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Ortalama Çekme Dayanımı = -(27.105 + 22.029 + 21.578)/3 = -23.571 kg/cm2 
            = -2.311 MPa
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