DENEY NO: 4
KAYA SERTLİĞİ VE SERTLİK BELİRLEME DENEYİ
Deney Sonuçları:
Schmidt Çekici Sertlik Değerleri : 
18, 19,15, 17, 15, 21, 20, 19, 18, 21, 13, 20, 19, 21, 18, 14, 27, 10, 34, 32

Kaya Numunesi : Beton

Kuru Birim Ağırlık : 25 kN/m3
Hesaplamalar:

Aritmetik Ortalama = 
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Standart Sapma = 
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Yüzde standart Sapma = 
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En Yüksek 10 Schmidt Çekici Değeri = 34, 32, 27, 21, 21, 21, 20, 20, 19, 19
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Sertlik Tanımı : AZ SERT (Sertlik değeri 23.4; 20-40 arasında yer aldığından)
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